
 

   Q.1 तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर ह ै?    1.0 Mark

   (A) अटल बिहारी वाजपेयी

   (B) इंदिरा गांधी

   (C) लालबहादुर शास्त्री

   (D) मैथलीशरण गुप्त

 

   Q.2 DM water contains: / DM जल में क्या होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) High chlorides / उच्च क्लोराइड

   (B) Very low chlorides / बहुत कम क्लोराइड

   (C) High sulphates / उच्च सल्फे ट

   (D) High minerals / उच्च खनिज

 

   Q.3
Which parameter indicates dissolved ionic impurities in coolant? / कूलेंट में घुलित आयनिक अशुद्धियों 

का संकेत कौन-सा पैरामीटर देता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Viscosity / चिपचिपाहट

   (B) Conductivity / चालकता

   (C) Flash point / फ्लैश प्वाइंट

   (D) Density / घनत्व

 

   Q.4
Routine coolant fluid scan in locomotives mainly supports: / लोकोमोटिव में नियमित कूलेंट फ्लूइड स्कै न 

मुख्यतः किसका समर्थन करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Breakdown maintenance only / केवल ब्रेकडाउन रखरखाव

   (B) Preventive maintenance / निवारक रखरखाव

   (C) Ticket checking / टिकट जांच

   (D) Coach cleaning / कोच सफाई

 

   Q.5 Undesirable substance in locomotive sand is: / लोकोमोटिव रेत में कौन-सा पदार्थ अवांछनीय होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Silica / सिलिका

   (B) Clay / चिकनी मिट्टी

   (C) Sulphur / सल्फर

   (D) Carbon / कार्बन

 

   Q.6 TAN in coolant analysis stands for: / कूलेंट विश्लेषण में TAN का अर्थ क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Total Acid Number / कुल अम्ल संख्या

   (B) Thermal Analysis Number / तापीय विश्लेषण संख्या

   (C) Total Alkaline Neutrality / कुल क्षारीय तटस्थता

   (D) Temperature Adjustment Number / तापमान समायोजन सखं्या
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   Q.7
Which alloying element improves resistance to oxidation in locomotive exhaust components? / 
लोकोमोटिव एग्जॉस्ट भागों में ऑक्सीकरण प्रतिरोध बढ़ाने वाला मिश्रधातु तत्व कौन-सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) Chromium / क्रोमियम

   (B) Lead / सीसा

   (C) Tin / टिन

   (D) Zinc / जस्ता

 

   Q.8 Coolant conductivity generally increases with: / कूलेंट की चालकता सामान्यतः किससे बढ़ती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Decrease in dissolved salts / घुलित लवणों में कमी

   (B) Increase in dissolved ions / घुलित आयनों में वृद्धि

   (C) Reduction in contamination / संदूषण में कमी

   (D) Decrease in temperature only / केवल तापमान में कमी

 

   Q.9 Fog is a solution of: / कोहरा किसका विलयन ह?ै    1.0 Mark

   (A) Air in air / वायु में वायु

   (B) Water vapour in air / वायु में जल वाष्प

   (C) Air in water / पानी में वायु

   (D) Vapour in vapour / वाष्प में वाष्प

 

   Q.10 Molybdenum in steel helps reduce: / स्टील में मोलिब्डेनम किसे कम करने में सहायता करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) High-temperature softening / उच्च ताप पर नरमी

   (B) Electrical conductivity / विद्युत चालकता

   (C) Magnetic permeability / चुंबकीय पारगम्यता

   (D) Thermal conductivity / तापीय चालकता

 

   Q.11
High TDS value in locomotive coolant generally indicates: / लोकोमोटिव कूलेंट में उच्च TDS मान 

सामान्यतः क्या दर्शाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Pure coolant condition / शुद्ध कूलेंट स्थिति

   (B) Contamination or excessive dissolved impurities / संदूषण या अत्यधिक घुलित अशदु्धियाँ

   (C) Improved lubrication / बेहतर स्नेहन

   (D) Low conductivity / कम चालकता

 

   Q.12
Which solution is used to identify galvanized materials? / जस्ती (Galvanized) सामग्री की पहचान के 

लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) HNO3 / नाइट्रिक अम्ल

   (B) H2SO4 / सल्फ्यूरिक अम्ल

   (C) CuSO4 / कॉपर सल्फे ट

   (D) NaOH / सोडियम हाइड्रॉक्साइड
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   Q.13 DM plant regeneration uses: / DM प्लांट पुनर्जीवन में किन रसायनों का उपयोग किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) HCl and NaOH / हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड

   (B) HNO3 and NaOH / नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड

   (C) H2SO4 and HCl / सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

   (D) NaCl and KOH / सोडियम क्लोराइड और पोटशेियम हाइड्रॉक्साइड

 

   Q.14 Centistoke is the unit of: / सेंटीस्टोक किसकी इकाई ह?ै    1.0 Mark

   (A) Density / घनत्व

   (B) Kinematic viscosity / कीनेमेटिक चिपचिपाहट

   (C) Pressure / दाब

   (D) Specific gravity / विशिष्ट गुरुत्व

 

   Q.15 End point in total hardness estimation is: / कुल कठोरता के आकलन में अंतिम बिंदु क्या होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Blue colour / नीला रंग

   (B) Green colour / हरा रंग

   (C) Yellow colour / पीला रंग

   (D) Red colour / लाल रंग

 

   Q.16
An railway employee cannot be removed/dismissed from service by an authority less than the -
------ ? /निम्न से कम स्तर के प्राधिकारी द्वारा किसी रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाया/बर्खास्त नहीं किया जा सकता ?    1.0 Mark

   (A) Disciplinary Authority/अनुशासनात्मक प्राधिकारी

   (B) Accepting Authority/स्वीकार करने वाला प्राधिकारी

   (C) Reviewing Authority/समीक्षा प्राधिकारी

   (D) Appointing Authority/नियुक्ति प्राधिकारी

 

   Q.17 कें द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) पारंगत

   (B) प्राज्ञ

   (C) प्रवीण

   (D) प्रबोध

 

   Q.18 pH value of distilled water is: / आसुत जल का pH मान क्या होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Less than 7 / 7 से कम

   (B) More than 7 / 7 से अधिक

   (C) Equal to 7 / 7 के बराबर

   (D) Equal to 14 / 14 के बराबर
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   Q.19
The pH value of healthy locomotive coolant is generally maintained: / स्वस्थ लोकोमोटिव कूलेंट का 

pH मान सामान्यतः कितना रखा जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Strongly acidic / अत्यधिक अम्लीय

   (B) Slightly alkaline / हल्का क्षारीय

   (C) Neutral only / केवल उदासीन

   (D) Highly acidic / अत्यधिक अम्लीय

 

   Q.20
A female Railway employee is entitled for ________ days maternity leave/महिला रेलवे कर्मचारी को 

कितने दिनों का मातृत्व अवकाश देय ह ै?
   1.0 Mark

   (A) 135 days/ 135 दिन

   (B) 150 days/ 150 दिन

   (C) 180 days/ 180 दिन

   (D) 240 days/240 दिन

 

   Q.21 संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषायें शामिल हैं ?    1.0 Mark

   (A) 19
   (B) 22
   (C) 20
   (D) 21
 

   Q.22 The full form of IPAS is? / IPAS का पूर्ण रूप ह?ै    1.0 Mark

   (A) Integrated Payroll and Accounting System/एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली

   (B) Indian Procurement and Audit System/ भारतीय खरीद और ऑडिट सिस्टम

   (C) Indian Railway Procurement and Accounting System/भारतीय रेलवे खरीद और लेखा प्रणाली

   (D) Integral Power Audit System/इंटीग्रल पावर ऑडिट सिस्टम

 

   Q.23 Graphite is used as: / ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Solid lubricant / ठोस स्नेहक

   (B) Coolant / शीतलक

   (C) Insulator / कुचालक

   (D) Oxidizer / ऑक्सीकारक

 

   Q.24 Brass is an alloy of: / पीतल किसका मिश्रधातु ह?ै    1.0 Mark

   (A) Copper & Zinc / तांबा और जस्ता

   (B) Copper & Tin / तांबा और टिन

   (C) Copper & Iron / तांबा और लोहा

   (D) Copper & Aluminium / तांबा और एल्युमिनियम
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   Q.25 Reduction in lube oil viscosity indicates: / चिकनाई तेल की चिपचिपाहट में कमी किसका संकेत देती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Fuel contamination / ईंधन संदूषण

   (B) Water contamination / जल संदूषण

   (C) Both A and B / ए और बी दोनों

   (D) None / कोई नहीं

 

   Q.26 Rockwell HRC uses: / रॉकवेल HRC परीक्षण में किस इंडेंटर का उपयोग किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Steel ball / स्टील बॉल

   (B) Diamond indenter / हीरा इंडेंटर

   (C) Copper / तांबा

   (D) Brass / पीतल

 

   Q.27 Excess sulphur in steel generally causes: / स्टील में अधिक सल्फर सामान्यतः क्या उत्पन्न करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Improved ductility / बेहतर तन्यता

   (B) Hot shortness / गर्म भंगुरता

   (C) Higher corrosion resistance / अधिक संक्षारण प्रतिरोध

   (D) Improved toughness / बेहतर दृढ़ता

 

   Q.28 प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था ?    1.0 Mark

   (A) 8 अगस्त 1958

   (B) 30अप्रैल 1957

   (C) 5 मई 1954

   (D) 7 जून 1955

 

   Q.29
Internal flaws in loco axles are detected by: / लोको एक्सल के आंतरिक दोष किस परीक्षण से पहचाने जाते 

हैं?
   1.0 Mark

   (A) DPT / डाई पेनिट्रेंट टसे्ट

   (B) Magnaflux / मैग्नाफ्लक्स

   (C) Ultrasonic test / अल्ट्रासोनिक परीक्षण

   (D) IZOD / आइज़ोड

 

   Q.30 Stainless steel has high: / स्टेनलेस स्टील में कौन-सा गुण अधिक होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Ductility / तन्यता

   (B) Corrosion resistance / संक्षारण प्रतिरोध

   (C) Brittleness / भंगुरता

   (D) Expansion / प्रसार
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   Q.31 Indicator used in chloride testing is: / क्लोराइड परीक्षण में कौन-सा संकेतक उपयोग किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) EDTA / ईडीटीए

   (B) Potassium chromate / पोटशेियम क्रोमेट

   (C) Phenolphthalein / फिनॉल्फ्थेलीन

   (D) Methyl orange / मिथाइल ऑरेंज

 

   Q.32 Viscosity of HSD is measured using: / HSD की चिपचिपाहट किस उपकरण से मापी जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Hydrometer / हाइड्रोमीटर

   (B) Viscometer / विस्कोमीटर

   (C) Penetrometer / पेनीट्रोमीटर

   (D) Spectrometer / स्पेक्ट्रोमीटर

 

   Q.33
Surface cracks in non-magnetic materials are identified by: / गैर-चुंबकीय पदार्थों में सतही दरारें किस 

परीक्षण से पहचानी जाती हैं?
   1.0 Mark

   (A) DPT / डाई पेनिट्रेंट टसे्ट

   (B) Ultrasonic / अल्ट्रासोनिक

   (C) Magnaflux / मैग्नाफ्लक्स

   (D) Radiography / रेडियोग्राफी

 

   Q.34
Which alloying element is most responsible for stainless property in steel? / स्टील में स्टेनलेस गुण के 

लिए मुख्यतः कौन-सा मिश्रधातु तत्व उत्तरदायी ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Chromium / क्रोमियम

   (B) Vanadium / वैनाडियम

   (C) Silicon / सिलिकॉन

   (D) Manganese / मैंगनीज

 

   Q.35 Developer is used in: / डेवलपर का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) DPT / डाई पेनिट्रेंट टसे्ट

   (B) pH test / पीएच परीक्षण

   (C) Hardness test / कठोरता परीक्षण

   (D) Viscosity test / चिपचिपाहट परीक्षण

 

   Q.36 प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता ह ै?    1.0 Mark

   (A) 2 अक्तू बर

   (B) 22 मई

   (C) 14 सितम्बर

   (D) 30 जनवरी
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   Q.37
The D&AR 1968 is not applicable to-------? /  
D&AR 1968 लागू नहीं है    1.0 Mark

   (A) Any member of medical department / चिकित्सा विभाग का कोई भी सदस्य

   (B) Any member of RPF / आरपीएफ का कोई भी सदस्य

   (C) Any member of railway safety department / रेलवे संरक्षा विभाग का कोई भी सदस्य

   (D) Any member of Personnel department / कार्मिक विभाग का कोई भी सदस्य

 

   Q.38
Instrument used to measure rubber hardness is: / रबर की कठोरता मापने के लिए किस उपकरण का 

उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Rockwell / रॉकवेल

   (B) Brinell / ब्रिनेल

   (C) Shore A Durometer / शोर ए ड्यूरोमीटर

   (D) Vickers / विकर्स

 

   Q.39
Which glassware is used to prepare standard solution? / मानक विलयन तैयार करने के लिए किस 

ग्लासवेयर का उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Burette / ब्यूरेट

   (B) Pipette / पिपेट

   (C) Volumetric flask / वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क

   (D) Beaker / बीकर

 

   Q.40
Vanadium carbides in steel contribute mainly to: / स्टील में वैनाडियम कार्बाइड मुख्यतः किसमें योगदान देते 

हैं?
   1.0 Mark

   (A) Reduced hardness / कम कठोरता

   (B) Improved wear resistance / बेहतर घिसाव प्रतिरोध

   (C) Lower tensile strength / कम तन्य शक्ति

   (D) Reduced toughness / कम दृढ़ता

 

   Q.41
Flash point of HSD oil is determined by: / HSD तेल का फ्लैश प्वाइंट किस उपकरण द्वारा निर्धारित किया 

जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Ramsbottom apparatus/रामसबॉटम तंत्र

   (B) Abel closed cup / एबेल क्लोज्ड कप

   (C) Ford cup / फोर्ड कप

   (D) Dean & Stark / डीन एवं स्टार्क

 

   Q.42 Blotting test is carried out for: / ब्लॉटिंग परीक्षण किसके लिए किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Water / पानी

   (B) Engine oil / इंजन तेल

   (C) Grease / ग्रीस

   (D) Coolant / शीतलक
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   Q.43 Magnaflux testing is used for: / मैग्नाफ्लक्स परीक्षण किसके लिए उपयोग किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Ferrous materials / लौहचुंबकीय पदार्थ

   (B) Non-metallic / अधात्विक

   (C) Wood / लकड़ी

   (D) Plastic / प्लास्टिक

 

   Q.44
Molybdenum alloy steel is commonly used in railway applications because it: / मोलिब्डेनम मिश्रधातु 

स्टील रेलवे अनुप्रयोगों में सामान्यतः क्यों उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Reduces fatigue strength / थकान शक्ति को कम करता है

   (B) Improves creep and fatigue resistance / क्रीप और थकान प्रतिरोध में सुधार करता है

   (C) Increases softness / नरमी बढ़ाता है

   (D) Prevents welding / वेल्डिंग को रोकता है

 

   Q.45
Which chemical is commonly used as a dehydrating agent? / निर्जलीकरण एजेंट के रूप में किस रसायन 

का उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) HCl / हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

   (B) HNO3 / नाइट्रिक अम्ल

   (C) H2SO4 / सल्फ्यूरिक अम्ल

   (D) NaOH / सोडियम हाइड्रॉक्साइड

 

   Q.46
Molybdenum (Mo) is mainly added to steel to improve: / मोलिब्डेनम (Mo) मुख्यतः स्टील में किस गुण 

को सुधारने हतेु मिलाया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Thermal expansion / तापीय प्रसार

   (B) High temperature strength / उच्च तापमान शक्ति

   (C) Electrical insulation / विद्युत इन्सुलेशन

   (D) Magnetic losses / चुंबकीय हानियाँ

 

   Q.47
Hydrofluoric acid reacts with which type of glass? / हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल किस प्रकार के कांच के साथ 

अभिक्रिया करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Borosilicate / बोरोसिलिकेट

   (B) Lead / सीसा

   (C) Alkali silicate / क्षारीय सिलिकेट

   (D) Quartz / क्वार्ट्ज

 

   Q.48 Oil samples are drawn using: / तेल के नमूने किस उपकरण की सहायता से लिए जाते हैं?    1.0 Mark

   (A) Pipette / पिपेट

   (B) Syringe / सिरिंज

   (C) Beaker / बीकर

   (D) Flask / फ्लास्क
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   Q.49 Which solution turns red litmus blue? / कौन-सा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Vinegar / सिरका

   (B) Lemon juice / नींबू का रस

   (C) Baking soda solution / बेकिंग सोडा का घोल

   (D) Soft drink / शीतल पेय

 

   Q.50 मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते ह ै?    1.0 Mark

   (A) मंडल रेल प्रबंधक

   (B) अपर मंडल रेल प्रबंधक

   (C) राजभाषा अधिकारी

   (D) वरिष्ठ मंडल इंजीनियर

 

   Q.51
Vanadium-containing steels are preferred in railway axles because they provide: / वैनाडियम युक्त 

स्टील रेलवे एक्सल में क्यों पसंद की जाती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Low strength / कम शक्ति

   (B) Improved toughness and fatigue strength / बेहतर दृढ़ता और थकान शक्ति

   (C) Higher corrosion rate / अधिक संक्षारण दर

   (D) Reduced hardness / कम कठोरता

 

   Q.52
Coolant analysis helps railway maintenance staff to: / कूलेंट विश्लेषण रेलवे रखरखाव कर्मचारियों को 

किसमें सहायता करता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Predict cooling system problems / शीतलन प्रणाली की समस्याओं का परू्वानुमान

   (B) Increase train speed / ट्रेन की गति बढ़ाना

   (C) Reduce axle load / एक्सल भार कम करना

   (D) Improve signalling / सिग्नलिंग में सुधार

 

   Q.53 Dean & Stark apparatus measures: / डीन एवं स्टार्क  उपकरण किसे मापता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Sulphur in oil / तेल में सल्फर

   (B) Water in oil / तेल में पानी

   (C) Ash content / राख की मात्रा

   (D) Carbon in steel / स्टील में कार्बन

 

   Q.54 Rockwell hardness test measures: / रॉकवेल कठोरता परीक्षण किसे मापता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Indentation depth / इंडेंटशेन की गहराई

   (B) Scratch / खरोंच

   (C) Weight loss / भार हानि

   (D) Diameter / व्यास
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   Q.55 Maximum hardness in loco feed water is: / लोको फीड जल में अधिकतम कठोरता कितनी होनी चाहिए?    1.0 Mark

   (A) 50 ppm / 50 पीपीएम

   (B) 100 ppm / 100 पीपीएम

   (C) 200 ppm / 200 पीपीएम

   (D) 400 ppm / 400 पीपीएम

 

   Q.56 कें द्र सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अतंिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) पारंगत

   (B) प्राज्ञ

   (C) प्रवीण

   (D) प्रबोध

 

   Q.57
Which material is mainly used in locomotive brake blocks? / लोकोमोटिव ब्रेक ब्लॉक में मुख्यतः किस 

सामग्री का उपयोग होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Rubber / रबर

   (B) Ceramic composite / सिरेमिक समिश्र पदार्थ

   (C) Glass / कांच

   (D) Copper / तांबा

 

   Q.58 Which test is non-destructive? / कौन-सा परीक्षण गैर-विनाशकारी ह?ै    1.0 Mark

   (A) Tensile test / तन्य परीक्षण

   (B) IZOD test / आइज़ोड परीक्षण

   (C) Ultrasonic test / अल्ट्रासोनिक परीक्षण

   (D) Fatigue test / थकान परीक्षण

 

   Q.59
The major penalty charge sheet is issued under standard form No ------ ?/ बड़ी शास्ति आरोप पत्र 

किस स्टेंडर्ड फॉर्म नंबर के तहत जारी किया जाता ह ै?
   1.0 Mark

   (A) SF-5
   (B) SF-1
   (C) SF-2
   (D) SF-11
 

   Q.60
Vanadium addition in steel generally results in: / स्टील में वैनाडियम मिलाने से सामान्यतः क्या परिणाम 

होता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Coarse grain structure / मोटी दानेदार संरचना

   (B) Fine grain structure / सूक्ष्म दानेदार संरचना

   (C) Reduced strength / कम शक्ति

   (D) Reduced fatigue resistance / कम थकान प्रतिरोध
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   Q.61 Low pH value in coolant may lead to: / कूलेंट में कम pH मान से क्या हो सकता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Reduced corrosion / कम संक्षारण

   (B) Corrosion of engine components / इंजन भागों में संक्षारण

   (C) Improved cooling efficiency / बेहतर शीतलन दक्षता

   (D) Higher alkalinity reserve / अधिक क्षारीय भंडार

 

   Q.62 Ash content of coal is measured using: / कोयले की राख की मात्रा किस उपकरण से मापी जाती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Viscometer / विस्कोमीटर

   (B) Muffle furnace / मफल भट्टी

   (C) Penetrometer / पेनीट्रोमीटर

   (D) Hydrometer / हाइड्रोमीटर

 

   Q.63
Chromium steel is widely used for locomotive bearings because of its: / क्रोमियम स्टील लोकोमोटिव 

बेयरिंग में व्यापक रूप से क्यों उपयोग होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Low hardness / कम कठोरता

   (B) High wear resistance / उच्च घिसाव प्रतिरोध

   (C) Poor machinability / खराब मशीनयोग्यता

   (D) Low tensile strength / कम तन्य शक्ति

 

   Q.64
Coolant used in WDG4/WDP4 is: / WDG4/WDP4 लोकोमोटिव में कौन-सा शीतलक उपयोग किया जाता 

ह?ै
   1.0 Mark

   (A) INDION 1344 / इंडियन 1344

   (B) HP POWERKOOL RR / एचपी पावरकूल आरआर

   (C) XGT / एक्सजीटी

   (D) A&C / ए एंड सी

 

   Q.65 Increase in TAN value of coolant usually indicates: / कूलेंट में TAN मान बढ़ने का क्या अर्थ ह?ै    1.0 Mark

   (A) Coolant degradation / कूलेंट का खराब होना

   (B) Improved coolant condition / बेहतर कूलेंट स्थिति

   (C) Lower acidity / कम अम्लता

   (D) Reduced contamination / कम संदूषण

 

   Q.66 Conductivity of coolant is mainly related to: / कूलेंट की चालकता मखु्यतः किससे संबंधित ह?ै    1.0 Mark

   (A) Electrical current carrying ability / विद्युत धारा वहन क्षमता

   (B) Fuel efficiency / ईंधन दक्षता

   (C) Mechanical hardness / यांत्रिक कठोरता

   (D) Brake performance / ब्रेक प्रदर्शन
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   Q.67 In Zyglo testing cracks are seen under: / जाइग्लो परीक्षण में दरारें किस प्रकाश के नीचे दिखाई देती हैं?    1.0 Mark

   (A) Sunlight / सूर्य का प्रकाश

   (B) Tube light / ट्यूब लाइट

   (C) UV light / पराबैंगनी प्रकाश

   (D) Laser / लेज़र

 

   Q.68 Flash point is measured for: / फ्लैश प्वाइंट किसके लिए मापा जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Oil / तेल

   (B) Steel / इस्पात

   (C) Grease / ग्रीस

   (D) Rubber / रबर

 

   Q.69 DPT works on principle of: / DPT किस सिद्धांत पर कार्य करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Radiation / विकिरण

   (B) Capillary action / केशिका क्रिया

   (C) Magnetisation / चुम्बकीकरण

   (D) Reflection / परावर्तन

 

   Q.70
Which laboratory practice is essential during coolant sampling? / कूलेंट सैंपलिंग के दौरान कौन-सी 

प्रयोगशाला प्रक्रिया आवश्यक ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Using contaminated containers / दूषित कंटनेरों का उपयोग

   (B) Using clean and dry sample bottles / साफ और सूखी सैंपल बोतलों का उपयोग

   (C) Mixing different coolant samples / विभिन्न कूलेंट नमूनों को मिलाना

   (D) Adding water before testing / परीक्षण से पहले पानी मिलाना

 

   Q.71

Chromium and molybdenum alloy steels are commonly used in railway locomotive parts 
exposed to: / क्रोमियम और मोलिब्डेनम मिश्रधात ुस्टील रेलवे लोकोमोटिव के किन भागों में उपयोग होती ह ैजो किसके 

संपर्क  में रहते हैं?
   1.0 Mark

   (A) Low stress only / केवल कम तनाव

   (B) High temperature and heavy load / उच्च तापमान और भारी भार

   (C) Water storage / जल भंडारण

   (D) Paint coating / पेंट कोटिंग

 

   Q.72
Cleveland Open Cup apparatus is used for: / क्लीवलैंड ओपन कप उपकरण किस कार्य के लिए उपयोग 

किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Flash point / फ्लैश प्वाइंट

   (B) Viscosity / चिपचिपाहट

   (C) Distillation / आसवन

   (D) Evaporation / वाष्पीकरण
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   Q.73
Silicon improves spring steel performance by increasing: / सिलिकॉन स्प्रिंग स्टील के प्रदर्शन को किस 

गुण को बढ़ाकर सुधारता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Elastic limit / प्रत्यास्थ सीमा

   (B) Brittleness / भंगुरता

   (C) Corrosion rate / संक्षारण दर

   (D) Density / घनत्व

 

   Q.74 Rusting of iron occurs in: / लोह ेमें जंग किस परिस्थिति में लगती ह?ै    1.0 Mark

   (A) Ordinary water / साधारण पानी

   (B) Distilled water / आसुत जल

   (C) Both / दोनों

   (D) Dry air / शुष्क वायु

 

   Q.75
A solution which cannot dissolve more solute is called: / वह विलयन जो अधिक विलेय को नहीं घोल 

सकता कहलाता ह:ै
   1.0 Mark

   (A) Unsaturated / असंतृप्त विलयन

   (B) Saturated / संतृप्त विलयन

   (C) Aqueous / जलीय विलयन

   (D) Supersaturated / अतिसंतृप्त विलयन

 

   Q.76
What type of solution is formed when methanol and water are mixed? / मेथनॉल और पानी को 

मिलाने पर किस प्रकार का विलयन बनता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Miscible / मिश्रणीय

   (B) Non-miscible / अमिश्रणीय

   (C) Saturated / संतृप्त विलयन

   (D) Supersaturated / अतिसंतृप्त विलयन

 

   Q.77
Which coolant parameter indicates reserve alkalinity available to neutralize acids? / अम्ल को 

निष्क्रिय करने हतेु उपलब्ध आरक्षित क्षारीयता का संकेत कौन-सा पैरामीटर देता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) TAN / कुल अम्ल संख्या

   (B) TBN / कुल क्षार संख्या

   (C) TDS / कुल घुलित ठोस पदार्थ

   (D) Conductivity / चालकता

 

   Q.78
Which alloying element increases hardenability of steel significantly? / कौन-सा मिश्रधात ुतत्व स्टील 

की हार्डनेबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Chromium / क्रोमियम

   (B) Sulphur / सल्फर

   (C) Phosphorus / फॉस्फोरस

   (D) Oxygen / ऑक्सीजन
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   Q.79
What is the effect of scale formation in locomotive cooling systems? / लोकोमोटिव शीतलन प्रणाली में 

स्के ल बनने का क्या प्रभाव पड़ता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Improved heat transfer / बेहतर ऊष्मा स्थानांतरण

   (B) Reduced cooling efficiency / कम शीतलन दक्षता

   (C) Lower engine temperature / कम इंजन तापमान

   (D) Improved coolant flow / बेहतर कूलेंट प्रवाह

 

   Q.80
Which instrument is commonly used to measure pH of coolant? / कूलेंट का pH मापने के लिए कौन-

सा उपकरण उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Hydrometer / हाइड्रोमीटर

   (B) pH meter / पीएच मीटर

   (C) Spectrometer / स्पेक्ट्रोमीटर

   (D) Viscometer / विस्कोमीटर

 

   Q.81 Corrosion resistance improves by adding: / स्टील में कौन-से तत्व मिलाने से सकं्षारण प्रतिरोध बढ़ता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Cr & Ni / क्रोमियम और निकेल

   (B) Al & Zn / एल्युमिनियम और जस्ता

   (C) Cu & Sn / तांबा और टिन

   (D) Mg & Pb / मैग्नीशियम और सीसा

 

   Q.82 TDS in coolant analysis stands for: / कूलेंट विश्लेषण में TDS का अर्थ क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Total Dissolved Solids / कुल घुलित ठोस पदार्थ

   (B) Thermal Detection System / तापीय पहचान प्रणाली

   (C) Total Diesel Strength / कुल डीज़ल शक्ति

   (D) Temperature Detection Scale / तापमान पहचान पैमाना

 

   Q.83
Which apparatus is commonly used for accurate titration? / सटीक अनुमापन के लिए किस उपकरण का 

उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Beaker / बीकर

   (B) Burette / ब्यूरेट

   (C) Watch glass / वॉच ग्लास

   (D) Test tube / परीक्षण नली

 

   Q.84
Silicon steel is widely used in electrical applications because of its: / सिलिकॉन स्टील विद्युत अनुप्रयोगों 

में व्यापक रूप से क्यों उपयोग होती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) High magnetic losses / उच्च चुंबकीय हानि

   (B) Improved magnetic properties / बेहतर चुंबकीय गुण

   (C) Low corrosion resistance / कम संक्षारण प्रतिरोध

   (D) Poor machinability / खराब मशीनयोग्यता
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   Q.85
Excessive conductivity in locomotive coolant may cause: / लोकोमोटिव कूलेंट में अत्यधिक चालकता से 

क्या हो सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Improved insulation / बेहतर इन्सुलेशन

   (B) Electrochemical corrosion / विद्युत-रासायनिक संक्षारण

   (C) Reduced heat transfer / कम ऊष्मा स्थानांतरण

   (D) Lower scaling tendency / कम स्के लिंग प्रवृत्ति

 

   Q.86 Vanadium in steel primarily helps in: / स्टील में वैनाडियम मुख्यतः किसमें सहायता करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Reducing toughness / दृढ़ता को कम करना

   (B) Grain refinement and strength improvement / दाने परिशोधन और शक्ति में सुधार

   (C) Increasing rust formation / जंग बनने में वृद्धि

   (D) Reducing hardness / कठोरता कम करना

 

   Q.87 Most used vulcanizing agent is: / सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रबर वल्के नाइजिंग एजेंट कौन-सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) Carbon / कार्बन

   (B) Sulphur / सल्फर

   (C) Phosphorus / फॉस्फोरस

   (D) Bromine / ब्रोमीन

 

   Q.88 Chemical formula of acetic acid is: / एसीटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) CH3COOH
   (B) HCOOH
   (C) CH2COOH
   (D) C2H5OH
 

   Q.89 Silicon in spring steel helps to: / स्प्रिंग स्टील में सिलिकॉन किसमें सहायता करता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Improve elasticity / प्रत्यास्थता में सुधार

   (B) Reduce flexibility / लचीलापन कम करना

   (C) Increase brittleness / भंगुरता बढ़ाना

   (D) Reduce wear resistance / घिसाव प्रतिरोध कम करना

 

   Q.90 राजभाषा नियम के अनुसार गुजरात राज्य किस क्षेत्र में स्थित ह ै?    1.0 Mark

   (A) क क्षेत्र

   (B) ख क्षेत्र

   (C) ग क्षेत्र

   (D) कोई नहीं
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   Q.91
What is the primary use of EDTA in laboratory analysis? / प्रयोगशाला विश्लेषण में EDTA का मुख्य 

उपयोग क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Hardness estimation / कठोरता आकलन

   (B) Viscosity measurement / चिपचिपाहट मापन

   (C) Flash point test / फ्लैश प्वाइंट परीक्षण

   (D) Paint testing / पेंट परीक्षण

 

   Q.92 Tests on lube oil include: / चिकनाई तेल पर कौन-कौन से परीक्षण किए जाते हैं?    1.0 Mark

   (A) Blotter spot / ब्लॉटर स्पॉट

   (B) Kinematic viscosity / कीनेमेटिक चिपचिपाहट

   (C) Water contamination / जल संदूषण

   (D) All of these / उपरोक्त सभी

 

   Q.93 A higher TBN value in coolant indicates: / कूलेंट में अधिक TBN मान क्या दर्शाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) Greater acid neutralizing capacity / अम्ल को निष्क्रिय करने की अधिक क्षमता

   (B) Lower corrosion protection / कम संक्षारण सुरक्षा

   (C) Coolant contamination / कूलेंट संदूषण

   (D) Reduced alkalinity / कम क्षारीयता

 

   Q.94 Specific gravity of HSD oil is approximately: / HSD तेल का विशिष्ट गरुुत्व लगभग कितना होता ह?ै    1.0 Mark

   (A) 0.82–0.85
   (B) 0.40–0.50
   (C) 1.2–1.5
   (D) 2
 

   Q.95 Purest form of water is: / पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन-सा ह?ै    1.0 Mark

   (A) Rain water / वर्षा जल

   (B) Underground water / भूमिगत जल

   (C) Lake water / झील का पानी

   (D) Well water / कुएँ का पानी

 

   Q.96 Silicon is commonly added to steel as: / सिलिकॉन सामान्यतः स्टील में किस रूप में मिलाया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) A lubricant / एक स्नेहक

   (B) A deoxidizer / डीऑक्सीडाइज़र

   (C) A coolant / एक शीतलक

   (D) A carburizer / कार्बुराइज़र
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   Q.97 TBN in coolant analysis refers to: / कूलेंट विश्लेषण में TBN का अर्थ क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) Total Base Number / कुल क्षार संख्या

   (B) Total Brake Number / कुल ब्रेक संख्या

   (C) Thermal Balance Number / तापीय संतुलन संख्या

   (D) Tank Base Neutrality / टैंक आधार तटस्थता

 

   Q.98 Engine oil samples are taken for: / इंजन तेल के नमूने किस उद्देश्य से लिए जाते हैं?    1.0 Mark

   (A) Viscosity / चिपचिपाहट

   (B) Spectro analysis / स्पेक्ट्रो विश्लेषण

   (C) Water contamination / जल संदूषण

   (D) All of these / उपरोक्त सभी

 

   Q.99 What is the full form of BOOT ? / BOOT का फुल फॉर्म क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) BUILT, OPERATE, OWN & TRANSFER / बिल्ट, ऑपरेट, ओन & ट्रान्सफर

   (B) BUILT, ORGANISE, OWN & TRANSFER / बिल्ट,ओर्गेनाइज़, ओन & ट्रान्सफर

   (C) BUILT, OPERATE, LEAVE & TRANSFER / बिल्ट, ऑपरेट, लीव & ट्रान्सफर

   (D) BUILT, OPERATE, LEASE & TRANSPORT / बिल्ट, ऑपरेट, लीज़ & ट्रांसपोर्ट

 

   Q.100 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था ?    1.0 Mark

   (A) 347
   (B) 349
   (C) 344
   (D) 350
 

   Q.101
What is the correct meaning of 10% (w/v) NaCl solution? / 10% (w/v) NaCl विलयन का सही अर्थ 

क्या ह?ै
   1.0 Mark

   (A) 10 g NaCl in 100 mL solution / 100 मि.ली. घोल में 10 ग्राम NaCl

   (B) 10 g NaCl in 100 mL water / 100 मि.ली. पानी में 10 ग्राम NaCl

   (C) 100 g NaCl in 10 mL solution / 10 मि.ली. घोल में 100 ग्राम NaCl

   (D) 10 mL NaCl in 100 mL water / 100 मि.ली. पानी में 10 मि.ली. NaCl

 

   Q.102 The full form of HRMS? / HRMS का पूर्ण रूप क्या ह ै?    1.0 Mark

   (A) Human Resource Management System/ह्यूमेन रिसोर्स मेनेजमेंट सिस्टम

   (B) Human Resource Maintaining System/ह्यूमेन रिसोर्स मेनटनेिंग सिस्टम

   (C) Human Resource Material System/ ह्यूमेन रिसोर्स मेटीरियल सिस्टम

   (D) Human Resource Monitoring System/ ह्यूमेन रिसोर्स मोनिटरिंग सिस्टम
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   Q.103 Anion column regeneration uses: / एनियन कॉलम के पुनर्जीवन में किस रसायन का उपयोग किया जाता ह?ै    1.0 Mark

   (A) NaOH / सोडियम हाइड्रॉक्साइड

   (B) HCl / हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

   (C) HNO3 / नाइट्रिक अम्ल

   (D) KOH / पोटशेियम हाइड्रॉक्साइड

 

   Q.104
Period of appeal under DAR rules is --------------days. / डीएआर नियमों के तहत अपील की अवधि ------- 

दिन होती ह।ै
   1.0 Mark

   (A) 10 Days / 10 दिन

   (B) 15 Days / 15 दिन

   (C) 30 Days / 30 दिन

   (D) 45 Days / 45 दिन

 

   Q.105
In locomotive engine components, molybdenum alloy steels are preferred due to: / लोकोमोटिव 

इंजन भागों में मोलिब्डेनम मिश्रधातु स्टील किस कारण पसंद की जाती ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Poor heat resistance / कम ऊष्मा प्रतिरोध

   (B) High-temperature stability / उच्च तापमान स्थिरता

   (C) Low strength / कम शक्ति

   (D) Low hardness / कम कठोरता

 

   Q.106
Which of these modules have been implemented in HRMS ? / इनमें से कौन सा मॉड्यूल HRMS में लागू 

किया गया ह?ै
   1.0 Mark

   (A) e pass / ई पास

   (B) Leave / छुट्टी

   (C) APAR / अपार

   (D) All of these / ये सभी

 

   Q.107
Presence of chlorides in locomotive coolant may lead to: / लोकोमोटिव कूलेंट में क्लोराइड की उपस्थिति 

से क्या हो सकता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) Reduced corrosion / कम संक्षारण

   (B) Pitting corrosion / पिटिंग संक्षारण

   (C) Improved lubrication / बेहतर स्नेहन

   (D) Reduced conductivity / कम चालकता

 

   Q.108 रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस क्रम में की जाती ह ै?    1.0 Mark

   (A) हिन्दी, अंग्रेजी

   (B) स्थानीय, हिन्दी, अग्रेजी

   (C) हिन्दी, अंग्रेजी, प्रादेशिक

   (D) हिन्दी ,अंग्रेजी,स्थानीय

Page 18 of 19



 

   Q.109
Which titrant is used for total hardness estimation? / कुल कठोरता के आकलन के लिए किस टाइट्रेंट का 

उपयोग किया जाता ह?ै
   1.0 Mark

   (A) EDTA / ईडीटीए

   (B) Borax / बोरेक्स

   (C) KMnO4 / पोटशेियम परमैंगनेट

   (D) Potassium chromate / पोटशेियम क्रोमेट

 

   Q.110 Lime water is: / लाइम वाटर क्या ह?ै    1.0 Mark

   (A) CaCO3 / कैल्शियम कार्बोनेट

   (B) CaO / कैल्शियम ऑक्साइड

   (C) Ca(OH)2 / कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड

   (D) CaCl2 / कैल्शियम क्लोराइड
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